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Tutkimusseloste TT 1476

Murtomaantie 1, Turku
Laboratoriotutkimukset

29.01.2015



Tilaajan tiedot
Tilaaja Kiinteistö Oy Murtomaantie 1 B
Osoite PL 908
Postinumero 20101
Postitoimipaikka Turku
Yhteyshenkilön nimi
Yhteyshenkilön puhelin
Yhteyshenkilön sähköposti

Kohteen tiedot
TT-tunnus 1476
Nimi Murtomaantie 1, Turku
Osoite Murtomaantie 1
Postinumero
Kaupunki Turku
Valmistumisvuosi
Tilauskoodi
Tilauspäivämäärä 8.1.2015
Erityishuomiot

Tutkimukset
Tutkimus Näytetunnukset Tutkimuksia yht.
Asbestianalyysi 3 + 5, 4, 11, 12, 17, 24 6 kpl
PCB-analyysi 5 kpl
PAH 5 kpl
Muita tutkimuksia: Lisätietoa:
PVC-pitoisuuden määritys XRF-
alkuaineanalysaattorilla

9 kpl

Kaatopaikkakelpoisuus 2 kpl, näytteistä P1+P2+P3 ja P4+P5
Jäteöljypaketti 1 kpl, näytteestä P7
Liitteet: ALS raportti K1500038 (13 sivua)
Liitteet raporttiin K1500038: Liukoisuustestien tulokset (2 sivua)
Liitteet raporttiin K1500038: Hapon neutralisointikyky (2 sivua)
Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille.
Tämän tutkimusselosteen osittainen kopiointi on kielletty ilman Vahanen Oy:n kirjallista lupaa

Tutkimus s e lo s te  TT 1476
Murtomaantie  1, Turku
29.01.2015

1 ( 3 )



Näytteet
# Tunnus Rakenneosa Pituus (min) Pituus (max) Leveys Ilmansuunta Tarkenne

1 1 materiaalinäyte Betoni- ja tiiliseinän maali, valkoinen

2 2 materiaalinäyte Betonilattian maali, harmaa

3 3 + 5 materiaalinäyte Putkieristeen mutkakohdan eristemassa
/ Putkieristemassa, juuttikangas

4 4 materiaalinäyte Putkieristeen aaltopahvi + silokemassa

5 6 materiaalinäyte Betonilattian maali, vaaleanharmaa

6 7 materiaalinäyte Betoniportaiden maali, vihreä

7 8 materiaalinäyte Bitumi lattiassa ja seinässä

8 9 materiaalinäyte Muovimatto, vaaleanharmaa

9 10 materiaalinäyte Betonilattian maali, sinertävänharmaa

10 11 materiaalinäyte Ilmanvaihtokanava

11 12 materiaalinäyte Keraaminen seinälaatta 150 x 150
mm2, valkoinen (valkoinen sauma),
kiinnitys- ja saumalaasti

12 15 materiaalinäyte Muovimatto, vaaleanruskea

13 16 materiaalinäyte Muovimatto, siniharmaa
mustasirotteinen

14 17 materiaalinäyte Keraaminen seinälaatta 150 x 150
mm2, Vaaleanharmaa (vaalea sauma),
Kiinnitys- ja saumalaasti

15 18 materiaalinäyte Muovimatto, vaaleanvihreä

16 19 materiaalinäyte Muovijalkalista, siniharmaa

17 21 materiaalinäyte Muovimatto, ruskea

18 22 materiaalinäyte Muovimatto, vaaleanruskea/harmaa

19 23 materiaalinäyte Muovimatto, vihreä

20 24 materiaalinäyte Peltikaton maali, harmaa

21 26 materiaalinäyte Muovimatto, tummempi vaaleanvihreä

22 27 materiaalinäyte Tervapaperi seinärakenteessa

23 P1 + P2 + P3 materiaalinäyte Betonivaluosa, yhdistetty poraukset P1,
P2 ja P3

24 P4 + P5 materiaalinäyte Betonivaluosa, yhdistetty poraukset P4 ja
P5

25 P5.4 materiaalinäyte Bitumikermi

26 P6.2 materiaalinäyte Bitumisively

27 P7.1-6 materiaalinäyte Betonilattian maali, vaaleanharmaa
Betonivaluosa Betonivaluosa Tojalevy
Rappaus Maali, valkoinen

Tutkimus s e lo s te  TT 1476
Murtomaantie  1, Turku
29.01.2015

2 ( 3 )



Laboratorion yhteyshenkilöt
Vahanen Oy
Linnoitustie 5
FI-02600 Espoo
Puhelin: 0207 698 698
Fax: 0207 698 699

Projektinumero LAB1534

Yhteyshenkilön nimi Kennet Mod

Sähköposti kennet.mod@vahanen.com

Tilauksen kirjaajan nimi Kennet Mod

Sähköposti kennet.mod@vahanen.com

Tutkimus s e lo s te  TT 1476
Murtomaantie  1, Turku
29.01.2015
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Tämän tutkimusselosteen osittainen kopiointi on kielletty ilman Vahanen Oy:n kirjallista lupaa. 
 

VAHANEN OY  Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo, 020 769 8698 
etunimi.sukunimi@vahanen.com  www.vahanen.com  y-tunnus 1639563-3  

 

Kiinteistö Oy Murtomaantie 1 B 
c/o Vahanen Oy 
Kennet Mod 
Linnoitustie 5 
02600 Espoo 
 

ASBESTIANALYYSI 
 
Analyysimenetelmä 

Analyysit tehdään materiaalista riippuen joko polarisaatiomikroskoopilla (VM) tai pyyhkäisyelektroni-
mikroskoopilla (SEM), joka on kvalitatiivista alkuaineanalyysiä varten varustettu energiadispersiivisellä 
röntgenspektrometrillä (EDS). Tutkimustulokset pätevät vain tutkituille näytteille. 

Asbestikuiduilla tarkoitetaan seuraavien silikaattimineraalien kuitumaisia muotoja: krokidoliitti, grüne-
riitti (amosiitti), antofylliitti, aktinoliitti, tremoliitti ja krysotiili. 

Kohde 
Murtomaantie 1 

Tulokset 
Näyte Tila Materiaali Asbestia Tyyppi Analyysi 

3 + 5 5 / 6 Putkieristeen mutkakohdan eristemassa 
/ Putkieristemassa, juuttikangas 

Kyllä* Amosiitti 
Antofylliitti 

VM 

4 5 Putkieristeen aaltopahvi + silokemassa Kyllä** Antofylliitti VM 
11 17 Ilmanvaihtokanava Kyllä Krysotiili VM 

12 22 
Keraaminen seinälaatta 150 x 150 mm2, 
valkoinen (valkoinen sauma), kiinnitys- 
ja saumalaasti 

Ei — VM 

17 32 
Keraaminen seinälaatta 150 x 150 mm2, 
Vaaleanharmaa (vaalea sauma), Kiinni-
tys- ja saumalaasti 

Ei — VM 

24 Vesikatto Peltikaton maali, harmaa Kyllä*** Krysotiili SEM 
 
* Näyte 3+5: Mutkakohdan massa ja suoran osan massa + juuttikankaan savi: Kaikki kohdat sisältävät as-
bestia. 
 
** Näyte 4: Valkea pahvi putkea vasten ja päällyskankaan silokemassa kumpikin sisältävät asbestia. 
 
*** Näyte 24: Näytteessä on useita maalikerroksia. Kokonaisnäytteen asbestipitoisuus on suhteellisen pie-
ni, arviolta 0,5-1 %.  
 
Espoossa 27.1.2015 
 
________________________ 
Jaakko Säntti, erityisasiantuntija 
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PVC-PITOISUUDEN MÄÄRITYS 
 
 
Tutkimusmenetelmä 

PVC-pitoisuudet määritettiin Niton XL2 600 röntgenfluoresenssispektometrilla suoraan 
tutkittavan rakennusmateriaalin pinnalta.  

 
Näytteet ja tutkimustulokset 

Tutkitut materiaalinäytteet ja materiaalien PVC-pitoisuudet ovat esitetty Taulukossa 1. 
 

Taulukko 1. Näytenumerointi, materiaalit ja  PVC-pitoisuudet 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Espoossa 13.1.2015 
   

 ______________  
Kyösti Nieminen 
asiantuntija, laboratoriopalvelut  

Näytenumero Näytemateriaali PVC-pitoinen 

9 Muovimatto, vaaleanharmaa Kyllä 
15 Muovimatto, vaaleanruskea Kyllä 
16 Muovimatto, siniharmaa mustasirotteinen Ei 
18 Muovimatto, vaaleanvihreä Ei 
19 Muovijalkalista, siniharmaa Kyllä 
21 Muovimatto, ruskea   Ei 
22 Muovimatto, vaaleanruskea/harmaa   Ei 
23 Muovimatto, vihreä   Ei 
26 Muovimatto, tummempi vaaleanvihreä Ei 
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__________________________________________________________________ 
ALS Finland Oy  
Ruosilankuja 3 E  
00390 Helsinki  
Finland 

www.alsglobal.fi  
info.hel@alsglobal.com 
Tel: + 358 10 470 1200 
Fax: + 358 10 470 1201 
 

Raportti on hyväksytty ja 
digitaalisesti allekirjoitettu 
 
 
  

 

 

  

Sisäänkirjattu 2015-01-14 16:22 Vahanen Oy 
Raportoitu 2015-01-28 Kyösti Nieminen 
    
  Linnoitustie 5 
  02600 ESPOO 
    
 
Projekti TT 1476  
Tilausnumero   
 
 
Materiaalin analysointi    
 
Asiakkaan näytetunnus 1/1476 
   
Näytteenottaja Kennet Mod 
 
Näytenumero H15000128 
Analyysi Tulos Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus 
PCB 28 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 52 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 101 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 118 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 138 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 153 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 180 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB, 7 yhdistettä yhteensä <0.70 mg/kg 1 1 ANKU 
      
esikäsittely/murskaus < 1 kg* -  2 1 ANKU 
 
 
Asiakkaan näytetunnus 2/1476 
   
Näytteenottaja Kennet Mod 
 
Näytenumero H15000129 
Analyysi Tulos Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus 
PCB 28 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 52 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 101 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 118 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 138 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 153 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 180 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB, 7 yhdistettä yhteensä <0.70 mg/kg 1 1 ANKU 
      
esikäsittely/murskaus < 1 kg* -  2 1 ANKU 
 
 

http://www.alsglobal.fi
mailto:info.hel@alsglobal.com
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Asiakkaan näytetunnus 6/1476 
   
Näytteenottaja Kennet Mod 
 
Näytenumero H15000130 
Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus 
PCB 28 <0.10  mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 52 <0.10  mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 101 0.11 0.04 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 118 <0.10  mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 138 <0.10  mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 153 <0.10  mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 180 <0.10  mg/kg 1 1 ANKU 
PCB, 7 yhdistettä yhteensä <0.70  mg/kg 1 1 ANKU 
       
esikäsittely/murskaus < 1 kg* -   2 1 ANKU 
       
naftaleeni 1.19 0.358 mg/kg 3 1 ANKU 
asenaftyleeni 13.1 3.93 mg/kg 3 1 ANKU 
asenafteeni 0.303 0.091 mg/kg 3 1 ANKU 
fluoreeni 1.59 0.476 mg/kg 3 1 ANKU 
fenantreeni 98.0 29.4 mg/kg 3 1 ANKU 
antraseeni 25.1 7.54 mg/kg 3 1 ANKU 
fluoranteeni 287 86.0 mg/kg 3 1 ANKU 
pyreeni 186 56.0 mg/kg 3 1 ANKU 
bents(a)antraseeni 129 38.6 mg/kg 3 1 ANKU 
kryseeni 126 37.9 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(b)fluoranteeni 102 30.7 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(k)fluoranteeni 42.8 12.8 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(a)pyreeni 34.8 10.4 mg/kg 3 1 ANKU 
dibents(ah)antraseeni 9.76 2.93 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(ghi)peryleeni 20.8 6.24 mg/kg 3 1 ANKU 
indeno(123cd)pyreeni 24.9 7.48 mg/kg 3 1 ANKU 
PAH, 16 yhdistettä yhteensä 1100  mg/kg 3 1 ANKU 
 
 
Asiakkaan näytetunnus 7/1476 
   
Näytteenottaja Kennet Mod 
 
Näytenumero H15000131 
Analyysi Tulos Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus 
PCB 28 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 52 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 101 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 118 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 138 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 153 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 180 <0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB, 7 yhdistettä yhteensä <0.70 mg/kg 1 1 ANKU 
      
esikäsittely/murskaus < 1 kg* -  2 1 ANKU 
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Asiakkaan näytetunnus 8/1476 
   
Näytteenottaja Kennet Mod 
 
Näytenumero H15000132 
Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus 
esikäsittely/murskaus < 1 kg* -   2 1 ANKU 
       
naftaleeni 3730 1120 mg/kg 3 1 ANKU 
asenaftyleeni 267 80.2 mg/kg 3 1 ANKU 
asenafteeni 484 145 mg/kg 3 1 ANKU 
fluoreeni 910 273 mg/kg 3 1 ANKU 
fenantreeni 4520 1350 mg/kg 3 1 ANKU 
antraseeni 1020 307 mg/kg 3 1 ANKU 
fluoranteeni 4090 1230 mg/kg 3 1 ANKU 
pyreeni 2860 857 mg/kg 3 1 ANKU 
bents(a)antraseeni 2980 895 mg/kg 3 1 ANKU 
kryseeni 1980 593 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(b)fluoranteeni 2120 636 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(k)fluoranteeni 680 204 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(a)pyreeni 1210 362 mg/kg 3 1 ANKU 
dibents(ah)antraseeni 132 39.8 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(ghi)peryleeni 353 106 mg/kg 3 1 ANKU 
indeno(123cd)pyreeni 357 107 mg/kg 3 1 ANKU 
PAH, 16 yhdistettä yhteensä 27700  mg/kg 3 1 ANKU 
 
 
Asiakkaan näytetunnus 10/1476 
   
Näytteenottaja Kennet Mod 
 
Näytenumero H15000133 
Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus 
PCB 28 <0.10  mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 52 <0.10  mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 101 0.22 0.09 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 118 0.11 0.04 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 138 0.37 0.15 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 153 0.25 0.10 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB 180 0.17 0.07 mg/kg 1 1 ANKU 
PCB, 7 yhdistettä yhteensä 1.12  mg/kg 1 1 ANKU 
       
esikäsittely/murskaus < 1 kg* -   2 1 ANKU 
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Asiakkaan näytetunnus 27/1476 
   
Näytteenottaja Kennet Mod 
 
Näytenumero H15000134 
Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus 
esikäsittely/murskaus < 1 kg* -   2 1 ANKU 
       
naftaleeni 0.177 0.053 mg/kg 3 1 ANKU 
asenaftyleeni <0.050  mg/kg 3 1 ANKU 
asenafteeni <0.050  mg/kg 3 1 ANKU 
fluoreeni 0.135 0.040 mg/kg 3 1 ANKU 
fenantreeni 2.59 0.776 mg/kg 3 1 ANKU 
antraseeni 0.116 0.035 mg/kg 3 1 ANKU 
fluoranteeni 1.64 0.493 mg/kg 3 1 ANKU 
pyreeni 0.582 0.175 mg/kg 3 1 ANKU 
bents(a)antraseeni 0.307 0.092 mg/kg 3 1 ANKU 
kryseeni 0.600 0.180 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(b)fluoranteeni 1.51 0.452 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(k)fluoranteeni 0.422 0.127 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(a)pyreeni 0.109 0.033 mg/kg 3 1 ANKU 
dibents(ah)antraseeni 0.060 0.018 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(ghi)peryleeni 0.167 0.050 mg/kg 3 1 ANKU 
indeno(123cd)pyreeni 0.099 0.030 mg/kg 3 1 ANKU 
PAH, 16 yhdistettä yhteensä 8.51  mg/kg 3 1 ANKU 
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Asiakkaan näytetunnus P1+P2+P3/1476 
   
Näytteenottaja Kennet Mod 
 
Näytenumero H15000135 
Analyysi Tulos Mittausepävarmuus 

(±) 
Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus 

esikäsittely/murskaus > 3-10 kg* -  - 4 1 ANKU 
näytteen paino* 9.3  kg 4 1 ANKU 
       
k.a. 105°C 98.2 5.92 % 3 1 ANKU 
naftaleeni <0.010  mg/kg 

k.a. 
3 1 ANKU 

asenaftyleeni <0.010  mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

asenafteeni <0.010  mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

fluoreeni <0.010  mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

fenantreeni 0.027 0.008 mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

antraseeni <0.010  mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

fluoranteeni 0.016 0.005 mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

pyreeni 0.015 0.004 mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

bentso(a)antraseeni <0.010  mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

kryseeni <0.010  mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

bentso(b)fluoranteeni <0.010  mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

bentso(k)fluoranteeni <0.010  mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

bentso(a)pyreeni <0.010  mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

dibentso(ah)antraseeni <0.010  mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

bentso(ghi)peryleeni <0.010  mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

indeno(123cd)pyreeni <0.010  mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

PAH, 16 yhdisteen summa <0.160  mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

       
PCB 28 <0.0030  mg/kg 

k.a. 
1 1 ANKU 

PCB 52 <0.0030  mg/kg 
k.a. 

1 1 ANKU 

PCB 101 <0.0030  mg/kg 
k.a. 

1 1 ANKU 

PCB 118 <0.0030  mg/kg 
k.a. 

1 1 ANKU 

PCB 138 <0.0030  mg/kg 
k.a. 

1 1 ANKU 

PCB 153 <0.0030  mg/kg 
k.a. 

1 1 ANKU 

PCB 180 <0.0030  mg/kg 
k.a. 

1 1 ANKU 

PCB, 7 yhdisteen summa <0.021  mg/kg 1 1 ANKU 

http://www.alsglobal.fi
mailto:info.hel@alsglobal.com


Raportti 
 
Sivu 6 (13) 

 K1500038 
 

M3Y9Y3B2C5 

   
 

__________________________________________________________________ 
ALS Finland Oy  
Ruosilankuja 3 E  
00390 Helsinki  
Finland 

www.alsglobal.fi  
info.hel@alsglobal.com 
Tel: + 358 10 470 1200 
Fax: + 358 10 470 1201 
 

Raportti on hyväksytty ja 
digitaalisesti allekirjoitettu 
 
 
  

 

 

  

Asiakkaan näytetunnus P1+P2+P3/1476 
   
Näytteenottaja Kennet Mod 
 
Näytenumero H15000135 
Analyysi Tulos Mittausepävarmuus 

(±) 
Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus 

k.a. 
       
fraktio >C10-C21 92 28 mg/kg 

k.a. 
5 1 ANKU 

fraktio >C21-C40 876 263 mg/kg 
k.a. 

5 1 ANKU 

fraktio >C10-C40 967 290 mg/kg 
k.a. 

5 1 ANKU 

       
TOC 2.48  % k.a. 6 2 ANKU 
       
bentseeni <0.020  mg/kg 

k.a. 
7 1 ANKU 

tolueeni <0.100  mg/kg 
k.a. 

7 1 ANKU 

etyylibentseeni <0.020  mg/kg 
k.a. 

7 1 ANKU 

o-ksyleeni <0.010  mg/kg 
k.a. 

7 1 ANKU 

m,p-ksyleeni <0.020  mg/kg 
k.a. 

7 1 ANKU 

ksyleenit, summa <0.030  mg/kg 
k.a. 

7 1 ANKU 

BTEX, summa <0.170  mg/kg 
k.a. 

7 1 ANKU 

       
2-vaih. ravistelutesti, tulokset 
liitteenä 

-   8 2 ANKU 

       
pH 12.5 0.2  9 2 ANKU 
       
k.a. 105°C* 95.9  % 10 W ANKU 
ANC pH 4,0* 4.6  mol/kg 

k.a. 
10 W ANKU 

ANC pH 4,0:  Lisätietoa löytyy liitteestä, jossa näytenumero U11043627 = H15000135.  
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Asiakkaan näytetunnus P4+P5/1476 
   
Näytteenottaja Kennet Mod 
 
Näytenumero H15000136 
Analyysi Tulos Mittausepävarmuus 

(±) 
Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus 

esikäsittely/murskaus > 3-10 kg* -  - 4 1 ANKU 
näytteen paino* 6.3  kg 4 1 ANKU 
       
k.a. 105°C 95.5 5.76 % 3 1 ANKU 
naftaleeni 7.62 2.28 mg/kg 

k.a. 
3 1 ANKU 

asenaftyleeni 1.11 0.332 mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

asenafteeni 1.33 0.399 mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

fluoreeni 1.21 0.363 mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

fenantreeni 23.4 7.02 mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

antraseeni 3.38 1.01 mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

fluoranteeni 13.5 4.06 mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

pyreeni 10.0 3.02 mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

bentso(a)antraseeni 2.65 0.796 mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

kryseeni 2.34 0.702 mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

bentso(b)fluoranteeni 2.77 0.830 mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

bentso(k)fluoranteeni 1.17 0.351 mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

bentso(a)pyreeni 2.31 0.694 mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

dibentso(ah)antraseeni 0.263 0.079 mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

bentso(ghi)peryleeni 1.81 0.544 mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

indeno(123cd)pyreeni 1.82 0.546 mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

PAH, 16 yhdisteen summa 76.7  mg/kg 
k.a. 

3 1 ANKU 

       
PCB 28 <0.0030  mg/kg 

k.a. 
1 1 ANKU 

PCB 52 <0.0030  mg/kg 
k.a. 

1 1 ANKU 

PCB 101 <0.0030  mg/kg 
k.a. 

1 1 ANKU 

PCB 118 <0.0030  mg/kg 
k.a. 

1 1 ANKU 

PCB 138 <0.0030  mg/kg 
k.a. 

1 1 ANKU 

PCB 153 <0.0030  mg/kg 
k.a. 

1 1 ANKU 

PCB 180 <0.0030  mg/kg 
k.a. 

1 1 ANKU 

PCB, 7 yhdisteen summa <0.021  mg/kg 1 1 ANKU 
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Asiakkaan näytetunnus P4+P5/1476 
   
Näytteenottaja Kennet Mod 
 
Näytenumero H15000136 
Analyysi Tulos Mittausepävarmuus 

(±) 
Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus 

k.a. 
       
fraktio >C10-C21 70 21 mg/kg 

k.a. 
5 1 ANKU 

fraktio >C21-C40 170 51 mg/kg 
k.a. 

5 1 ANKU 

fraktio >C10-C40 241 72 mg/kg 
k.a. 

5 1 ANKU 

       
TOC <0.280  % k.a. 6 2 ANKU 
       
bentseeni <0.020  mg/kg 

k.a. 
7 1 ANKU 

tolueeni <0.100  mg/kg 
k.a. 

7 1 ANKU 

etyylibentseeni <0.020  mg/kg 
k.a. 

7 1 ANKU 

o-ksyleeni 0.027 0.011 mg/kg 
k.a. 

7 1 ANKU 

m,p-ksyleeni 0.042 0.017 mg/kg 
k.a. 

7 1 ANKU 

ksyleenit, summa 0.069  mg/kg 
k.a. 

7 1 ANKU 

BTEX, summa <0.170  mg/kg 
k.a. 

7 1 ANKU 

       
2-vaih. ravistelutesti, tulokset 
liitteenä 

-   8 2 ANKU 

       
pH 12.5 0.2  9 2 ANKU 
       
k.a. 105°C* 95.8  % 10 W ANKU 
ANC pH 4,0* 4.11  mol/kg 

k.a. 
10 W ANKU 

Mitatuista TC ja TIC pitoisuuksista johtuen TOC:n laskennalliselle arvolle ei voitu saavuttaa pienempää määritysrajaa.  
 
ANC pH 4,0:  Lisätietoa löytyy liitteestä, jossa näytenumero U11043628 = H15000136.  
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Asiakkaan näytetunnus P5.4/1476 
   
Näytteenottaja Kennet Mod 
 
Näytenumero H15000137 
Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus 
esikäsittely/murskaus < 1 kg* -   2 1 ANKU 
       
naftaleeni 9020 2710 mg/kg 3 1 ANKU 
asenaftyleeni 538 161 mg/kg 3 1 ANKU 
asenafteeni 471 141 mg/kg 3 1 ANKU 
fluoreeni 752 226 mg/kg 3 1 ANKU 
fenantreeni 7250 2180 mg/kg 3 1 ANKU 
antraseeni 1300 391 mg/kg 3 1 ANKU 
fluoranteeni 5070 1520 mg/kg 3 1 ANKU 
pyreeni 4200 1260 mg/kg 3 1 ANKU 
bents(a)antraseeni 1360 406 mg/kg 3 1 ANKU 
kryseeni 1230 369 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(b)fluoranteeni 1630 489 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(k)fluoranteeni 563 169 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(a)pyreeni 1240 371 mg/kg 3 1 ANKU 
dibents(ah)antraseeni 119 35.8 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(ghi)peryleeni 725 217 mg/kg 3 1 ANKU 
indeno(123cd)pyreeni 701 210 mg/kg 3 1 ANKU 
PAH, 16 yhdistettä yhteensä 36200  mg/kg 3 1 ANKU 
 
 
Asiakkaan näytetunnus P6.2/1476 
   
Näytteenottaja Kennet Mod 
 
Näytenumero H15000138 
Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus 
esikäsittely/murskaus < 1 kg* -   2 1 ANKU 
       
naftaleeni 0.213 0.064 mg/kg 3 1 ANKU 
asenaftyleeni 1.03 0.310 mg/kg 3 1 ANKU 
asenafteeni 0.562 0.169 mg/kg 3 1 ANKU 
fluoreeni 0.067 0.020 mg/kg 3 1 ANKU 
fenantreeni 1.58 0.473 mg/kg 3 1 ANKU 
antraseeni 0.959 0.288 mg/kg 3 1 ANKU 
fluoranteeni 3.47 1.04 mg/kg 3 1 ANKU 
pyreeni 10.9 3.28 mg/kg 3 1 ANKU 
bents(a)antraseeni 3.67 1.10 mg/kg 3 1 ANKU 
kryseeni 4.68 1.40 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(b)fluoranteeni 2.48 0.745 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(k)fluoranteeni 0.588 0.176 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(a)pyreeni 2.47 0.742 mg/kg 3 1 ANKU 
dibents(ah)antraseeni 0.486 0.146 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(ghi)peryleeni 2.08 0.623 mg/kg 3 1 ANKU 
indeno(123cd)pyreeni 1.40 0.420 mg/kg 3 1 ANKU 
PAH, 16 yhdistettä yhteensä 36.7  mg/kg 3 1 ANKU 
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Asiakkaan näytetunnus P7/1476 
   
Näytteenottaja Kennet Mod 
 
Näytenumero H15000139 
Analyysi Tulos Mittausepävarmuus 

(±) 
Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus 

esikäsittely/murskaus > 1-3 kg* -   11 1 ANKU 
näytteen paino* 2.6  kg 11 1 ANKU 
       
naftaleeni 0.089 0.027 mg/kg 3 1 ANKU 
asenaftyleeni <0.050  mg/kg 3 1 ANKU 
asenafteeni <0.050  mg/kg 3 1 ANKU 
fluoreeni <0.050  mg/kg 3 1 ANKU 
fenantreeni 0.805 0.242 mg/kg 3 1 ANKU 
antraseeni <0.050  mg/kg 3 1 ANKU 
fluoranteeni 0.692 0.207 mg/kg 3 1 ANKU 
pyreeni 0.340 0.102 mg/kg 3 1 ANKU 
bents(a)antraseeni <0.050  mg/kg 3 1 ANKU 
kryseeni 0.080 0.024 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(b)fluoranteeni 0.099 0.030 mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(k)fluoranteeni <0.050  mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(a)pyreeni <0.050  mg/kg 3 1 ANKU 
dibents(ah)antraseeni <0.050  mg/kg 3 1 ANKU 
bentso(ghi)peryleeni <0.050  mg/kg 3 1 ANKU 
indeno(123cd)pyreeni <0.050  mg/kg 3 1 ANKU 
PAH, 16 yhdistettä yhteensä 2.10  mg/kg 3 1 ANKU 
       
fraktio C10-C21 42 13 mg/kg 5 1 ANKU 
fraktio >C21-C40 116 35 mg/kg 5 1 ANKU 
fraktio C10-C40 159 48 mg/kg 5 1 ANKU 
bentseeni <0.020  mg/kg 12 1 ANKU 
tolueeni <0.10  mg/kg 12 1 ANKU 
etyylibentseeni <0.020  mg/kg 12 1 ANKU 
m & p-ksyleeni <0.020  mg/kg 12 1 ANKU 
o-ksyleeni <0.010  mg/kg 12 1 ANKU 
BTEX, summa <0.170  mg/kg 12 1 ANKU 
MTBE <0.050  mg/kg 12 1 ANKU 
TAME <0.050  mg/kg 12 1 ANKU 
ETBE <0.050  mg/kg 12 1 ANKU 
TBA <0.80  mg/kg 12 1 ANKU 
DIPE <0.020  mg/kg 12 1 ANKU 
TAEE <0.050  mg/kg 12 1 ANKU 
C5-C10 summa (ilman BTEX ja 
oksygenaatteja) 

<10  mg/kg 12 1 ANKU 

C5-C10 summa (sis. BTEX ja 
oksygenaatit) 

<10.0  mg/kg 12 1 ANKU 

       
Ag <0.50  mg/kg 13 1 ANKU 
As 1.68 0.34 mg/kg 13 1 ANKU 
Ba 110 22.0 mg/kg 13 1 ANKU 
Be 1.11 0.222 mg/kg 13 1 ANKU 
Cd 2.55 0.51 mg/kg 13 1 ANKU 
Cr 22.2 4.44 mg/kg 13 1 ANKU 
Co 4.70 0.94 mg/kg 13 1 ANKU 
Cu 13.3 2.7 mg/kg 13 1 ANKU 
Fe 9610 1920 mg/kg 13 1 ANKU 
Hg <0.20  mg/kg 13 1 ANKU 
Li 22.0 4.4 mg/kg 13 1 ANKU 
Mn 112 22.3 mg/kg 13 1 ANKU 
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Asiakkaan näytetunnus P7/1476 
   
Näytteenottaja Kennet Mod 
 
Näytenumero H15000139 
Analyysi Tulos Mittausepävarmuus 

(±) 
Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus 

Mo <0.40  mg/kg 13 1 ANKU 
Ni 5.9 1.2 mg/kg 13 1 ANKU 
P 199 39.8 mg/kg 13 1 ANKU 
Pb 217 43.3 mg/kg 13 1 ANKU 
Sb <0.50  mg/kg 13 1 ANKU 
Sn 2.2 0.4 mg/kg 13 1 ANKU 
Sr 52.6 10.5 mg/kg 13 1 ANKU 
Tl <0.50  mg/kg 13 1 ANKU 
V 11.5 2.29 mg/kg 13 1 ANKU 
Zn 112 22.4 mg/kg 13 1 ANKU 
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* =näyte tutkittu akkreditoimattomalla menetelmällä. 
 
 Menetelmäkuvaus 
1 Polykloorattujen bifenyylien, PCB-7:n, määritys kiinteistä näytteistä GC-ECD laitteella menetelmän DIN 38407, part 2 

, US EPA 8082 mukaan.  
 

2 Näytteen esikäsittely sisältäen tarvittaessa murskauksen.  
 
 

3 Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH 16) määritys GC-MS-tekniikalla menetelmien  
EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, CSN EN ISO 6468 mukaan.  
 

4 Näytteen esikäsittely sisältäen tarvittaessa murskauksen, esikäsiteltävän näytteen paino > 3-10 kg. Näytteen 
punnitus tapahtuu näytteen vastaanottamisen yhteydessä Helsingin toimipisteessämme ja punnitukseen käytetty 
vaaka ei kuuluu säännöllisen kalibroinnin piiriin. 
 

5 Öljyhiilivetyjen määritys GC-FID laitteistolla menetelmän CSN EN 14039 mukaan.  
Fraktiot C10-C21, C21-C40 ja C10-C40. 
 

6 TOC:n (Orgaanisen hiilen kokonaismäärä) määritys kiinteistä näytteistä CSN ISO 10694 ja  
CSN EN 13137 mukaan. Näyte kuivataan 105 °C:ssa ja jauhetaan ennen analyysia. 
 

7 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrittäminen GC-MS –tekniikalla menetelmien US EPA  8260, US  EPA  
5021A, US  EPA  5021, US  EPA  8015, MADEP  2004,  rev.  1.1, ISO  15009 mukaan. 
 

8 Kaksivaiheinen ravistelutesti EN12457-3 mukaisesti.  
 

9 pH:n määritys kiinteästä näytteestä menetelmän CSN ISO 10390, CSN EN 12176, CSN 46 5735, L 1086-1 mukaan. 
Määritetty elektrokemiallisesti suspensiosta. Käytetyt suspensioaineet: vesi, KCl, CaCl2, BaCl2. 
 

10 Happoneutralisointikapasiteetin (ANC) määritys pH:ssa 4,0. Kiinteään näytteeseen lisätään MQ-vettä suhteessa L/S 
10 ja pH säädetään 4,0 typpihappolla. 
 

11 Näytteen esikäsittely sisältäen tarvittaessa murskauksen, esikäsiteltävän näytteen paino  > 1-3 kg. Näytteen punnitus 
tapahtuu näytteen vastaanottamisen yhteydessä Helsingin toimipisteessämme ja punnitukseen käytetty vaaka ei 
kuuluu säännöllisen kalibroinnin piiriin. 
 

12 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määritys GC-MS ja GC-FID menetelmillä. Määritys tehdään standardien EPA 624 
ja EPA 8260 mukaan. C5-C10 summat on laskettu molempien tekniikkojen kromatografista dataa hyödyntäen. 
 
 

13 Metallien määritys kiinteästä näytteestä menetelmän EPA 200.7 ISO EN 11885 mukaan. Kuivaus ja seulonta  < 2 
mm. Hajotus kuningasvedellä ja analysointi ICP-OES laitteistolla. 
 

 
 
 Hyväksyjä 
ANKU Anna Kuusiniemi 

 
 
 
 Analysoija1 
W Märkäkemian analyysi. 

Analysoinnista vastaa ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Ruotsi, joka on akkreditoitu ruotsalaisen 
akkreditointielimen SWEDAC toimesta (numero 2030). 
 

1 Analysoinnista vastaa ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfê 336/9, 190 00, Praha 9, Tšekki, joka on akkreditoitu 
tšekkiläisen akkreditointielimen CAI toimesta (numero L 1163).  
 

2 Analysoinnista vastaa ALS Czech Republic, s.r.o., Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa, Tšekki, joka on akkreditoitu 

                                                           
1 Analyysin suorittava ALS- tai alihankintalaboratorio. 
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 Analysoija1 
tšekkiläisen akkreditointielimen CAI toimesta (numero L 1163). 
 

 
 
Mittausepävarmuus on ilmoitettu laajennettuna mittausepävarmuutena, jossa on käytetty kattavuuskerrointa 2, jolloin 
luotettavuustaso on noin 95%. 
 
Alihankkijoiden mittausepävarmuus on yleensä annettu laajennettuna mittausepävarmuutena, jossa on käytetty 
kattavuuskerrointa 2. Laboratoriolta saa lisätietoja pyydettäessä. 
 
Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. 
Tutkimusraportin saa kopioida vain kokonaisuudessaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa laboratoriolta. 
 
Tilausta koskevat yleiset sopimusehdot, ks. voimassa oleva tarjous tai ALS Finland Oy:n kotisivut (www.alsglobal.fi).  
 
Vain digitaalisesti allekirjoitettu PDF- raportti on alkuperäinen. Kaikki muut tulostetut versiot ovat kopioita. 
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ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory Česká Lípa

Bendlova 1687/7, CZ-470 01  Česká Lípa, Czech Republic

Näytteen tunnus H15000135 H15000135

L/S2 L/S2-L/S10

Lab. ID: PR1501887001 PR1501887002

yksikkö tulos MU % tulos MU %

Kuiva-aine ennen uuttoa [%] 98.2 98.2

Näytteen paino [g] 178 178

Tilavuus suodatuksen jälkeen [mL] 298 --

[mL] 347 --

[mL] -- 1400

pH -- 12.4 11.8

Johtokyky [mS/m] 699 293

Lämpötilä °C 25.4 26.9

DOC [mg/kg k.a.] 628 ±32 1020 ±22

Fenoli-Indeksi [mg/kg k.a.] 10.0 ±32 12.1 ±24

Cl [mg/kg k.a.] 73.8 ±29 126 ±19

F [mg/kg k.a.] < 0.80 - <0.20 -

TDS [mg/kg k.a.] 4100 ±27 10214 ±17

SO4
2-

[mg/kg k.a.] 197 ±29 589 ±20

Sb [mg/kg k.a.] < 0.0020 - < 0.010 -

As [mg/kg k.a.] < 0.0020 - < 0.010 -

Ba [mg/kg k.a.] 0.272 ±26 1.02 ±18

Cd [mg/kg k.a.] < 0.0010 - < 0.0050 -

Cr [mg/kg k.a.] 0.0540 ±27 0.130 ±17

Co [mg/kg k.a.] 0.00162 ±27 < 0.0050 -

Cu [mg/kg k.a.] 0.0188 ±27 0.0343 ±17

Pb [mg/kg k.a.] 0.00520 ±26 < 0.010 -

Hg [mg/kg k.a.] 0.0000500 ±26 < 0.00010 -

Mo [mg/kg k.a.] 0.00880 ±27 0.0224 ±18

Ni [mg/kg k.a.] 0.0154 ±27 < 0.030 -

Se [mg/kg k.a.] < 0.010 - < 0.050 -

V [mg/kg k.a.] < 0.010 - < 0.050 -

Zn [mg/kg k.a.] 0.0186 ±27 0.0391 ±17

Analyysimenetelmänä ČSN EN 12457-3. 

Jätteen kaksivaiheinen liukoisuustesti, jossa neste/kiinteäaine on suhteessa 2 l / kg ja 8 l / kg

 (L/S 2 ja L/S 8). Sopii näytteille joilla on korkea kiintoainepitoisuus ja hiukkaskoko alle 4 mm.

MU % = Mittausepävarmuus on laajennettu mittausepävarmuus, jossa kattavuuskerroin on 2 (95% luottamusväli).
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Liukoisuustestin tulokset 

Analyysi 

Vesi lisätty L/S=2

Vesi lisätty L/S=8



ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory Česká Lípa

Bendlova 1687/7, CZ-470 01  Česká Lípa, Czech Republic

Näytteen tunnus H15000136 H15000136

L/S2 L/S2-L/S10

Lab. ID: PR1501889001 PR1501889002

yksikkö tulos MU % tulos MU %

Kuiva-aine ennen uuttoa [%] 95.5 95.5

Näytteen paino [g] 183 183

Tilavuus suodatuksen jälkeen [mL] 273 --

[mL] 642 --

[mL] -- 1400

pH -- 12.7 12.4

Johtokyky [mS/m] 799 597

Lämpötilä °C 25.3 27.2

DOC [mg/kg k.a.] 79.4 ±32 134 ±21

Fenoli-Indeksi [mg/kg k.a.] 0.138 ±32 < 0.050 -

Cl [mg/kg k.a.] 26.0 ±29 49.1 ±19

F [mg/kg k.a.] 0.882 ±29 3.88 ±21

TDS [mg/kg k.a.] 3620 ±27 13797 ±19

SO4
2-

[mg/kg k.a.] 9.94 ±29 35.1 ±21

Sb [mg/kg k.a.] < 0.0020 - < 0.010 -

As [mg/kg k.a.] < 0.0020 - < 0.010 -

Ba [mg/kg k.a.] 0.396 ±27 1.78 ±20

Cd [mg/kg k.a.] < 0.0010 - < 0.0050 -

Cr [mg/kg k.a.] 0.0310 ±28 0.114 ±18

Co [mg/kg k.a.] 0.00166 ±27 < 0.0050 -

Cu [mg/kg k.a.] 0.00840 ±27 0.0175 ±17

Pb [mg/kg k.a.] 0.0168 ±27 0.0325 ±17

Hg [mg/kg k.a.] 0.0000700 ±27 < 0.00010 -

Mo [mg/kg k.a.] 0.00760 ±27 0.0220 ±18

Ni [mg/kg k.a.] 0.0116 ±27 0.0344 ±18

Se [mg/kg k.a.] < 0.010 - < 0.050 -

V [mg/kg k.a.] < 0.010 - < 0.050 -

Zn [mg/kg k.a.] 0.0422 ±27 0.0726 ±17

Analyysimenetelmänä ČSN EN 12457-3. 

Jätteen kaksivaiheinen liukoisuustesti, jossa neste/kiinteäaine on suhteessa 2 l / kg ja 8 l / kg

 (L/S 2 ja L/S 8). Sopii näytteille joilla on korkea kiintoainepitoisuus ja hiukkaskoko alle 4 mm.

MU % = Mittausepävarmuus on laajennettu mittausepävarmuus, jossa kattavuuskerroin on 2 (95% luottamusväli).
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Liukoisuustestin tulokset 

Analyysi 

Vesi lisätty L/S=2

Vesi lisätty L/S=8
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